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ھ ح ف    3از  2  ص

 

 (.Manufacturing Std)استانداردهاي ساخت: 

 باشد.  DIN EN 1092-2 (DIN 2501)ابعاد و سوراخکاري فلنج باید براساس استاندارد  •

 

 (parts & raw material) قطعات و مواد اولیه: 

 (Body & Cover)بدنه و درپوش:  .1

و  EN-GJS-400-15 (GGG 40)ترجیحـاً   DIN EN 1563از چدن داکتیل مطابق با اسـتاندارد  
 بدنه داراي شماره شناسائی جهت پی گیري مراحل تولید در حین فرآیند باشد.

، کشش و ضربه) الزامی اسـت.  ارائه گواهی آنالیز شیمیائی و متالوگرافی و نتایج تست هاي مکانیکی ( سختی
 ین قطعات باید با کوره القائی ریخته گري شوند.اضمنا 

   

  (Float & Shell body)و راهنما: گلوله شناور .2

براي فشارهاي کاري و  Polypropyleneبار از جنس  16و  10براي فشارهاي کاري  جنس گلوله شناور
  DIN EN 10088-3مطـابق بـا اسـتاندارد     1.4301  (AISI 304)بالاتر از جنس اسـتنلس اسـتیل   

 باشد.

 DIN ENمطـابق بـا اسـتاندارد    و  1.4301  (AISI 304) اسـتنلس اسـتیل   جنس از شناورراهنماي 
 باشد. 10088-3

 

 (Profile Sealing): لاستیک آببندي .3

 می باشد. EPDMدر صورت درخواست مشتري  و NBR از جنس

 

 (Bolt & Washer): واشرهاپیچ و  .4

ــیچ و  ــتیل     پـ ــتنلس اسـ ــا آب) از اسـ ــاس بـ ــی (در تمـ ــاي داخلـ ــر هـ ــتاندارد   A2واشـ ــابق اسـ                          مطـ
ISO 3506 (DIN 267-13) .باشند 
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 (Corrosion protection)رنگ:  .5
میکرون بوده و   250روش الکترو استاتیک که ضخامت آن حداقله پوشش رنگ پودري اپوکسی با پاشش ب

 باشد.از مؤسسات معتبر بین المللی داراي گواهینامه مجاز براي آب آشامیدنی 

 

 (Hydrostatic test): تست هیدرواستاتیک .6
 و صـورت گیـرد    DIN EN 12266-1باید مطابق بـا اسـتاندارد    روزنه ها استحکام بدنه و آببندي تست

 باشد.می بار  0.3 این شیري براي آببندي روزنه ها مورد نیاز حداقل فشار

 

 QC-Plan)( کنترل حین فرآیند: .7
 باشند. کلیه مراحل تولید باید مطابق برگه طرح کیفیتی کنترل شده و کلیه مستندات قابل ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


